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Οι κάτωθι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές εκπονήθηκαν από τη Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 
Ημερομηνία έκδοσης 18-10-2017

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	
	

	Α1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet).
	ΝΑΙ
	
	

	Α2. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.
	ΝΑΙ
	
	

	Α3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 δε θα πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.
	ΝΑΙ
	
	

	A4. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να παράγεται σε εργοστάσια που διαθέτουν πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO14001.
	ΝΑΙ
	
	

	A5. Οι πρώτες ύλες του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 θα πρέπει να προέρχονται από δάση των οποίων η διαχείριση γίνεται αποδεδειγμένα κατ’ εφαρμογή των αρχών και των μέτρων που στοχεύουν στην εξασφάλιση αειφόρου δασικής διαχείρισης.
To κριτήριο αυτό θα βαθμολογηθεί. Η τεκμηρίωση θα γίνει με υποχρεωτική παραπομπή σύμφωνα με την παράγραφο ΣΤ3.
	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
	
	

	Α6. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 να είναι κατηγορίας ECF (Elemental Chlorine Free) ή χωρίς χλώριο (TCF).
To κριτήριο αυτό θα βαθμολογηθεί. Η τεκμηρίωση θα γίνει με υποχρεωτική παραπομπή σύμφωνα με την παράγραφο ΣΤ4.
	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
	
	

	Α7. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων σύμφωνα με την παρ. Β.1.
	ΝΑΙ
	
	

	Α8. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 
Το κριτήριο αυτό θα βαθμολογηθεί.
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	
	

	Β1 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα έχει διαστάσεις 29,7 cm x 42,0cm 
(ΕΝ 20216).
	ΝΑΙ
	
	

	Β2. Περιεκτικότητα σε τέφρα : Μέγιστο  17 % (ISO 2144).
	ΝΑΙ
	
	

	Β3. Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 % κ.β έως 5,5 % κ.β (EN 20287).
	ΝΑΙ
	
	

	Β4. Μάζα : 80 gr/m2  ± 4% (EN ISO 536).
	ΝΑΙ
	
	

	Β5. Πάχος : 100 ± 10 μm (ΕΝ 20534).
	ΝΑΙ
	
	

	Β6. Κοπή: μέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακμή.
	ΝΑΙ
	
	

	Β7. Αντοχή στο χνούδιασμα (ΙSO 3783) για  το ηλεκτρικό μοντέλο:  
CD ≥ 1,4 m/s
Το κριτήριο αυτό θα βαθμολογηθεί. Η τεκμηρίωση θα γίνει με υποχρεωτική παραπομπή σύμφωνα με την παράγραφο ΣΤ5.
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	Β8. Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85% (ISO 2471).
	ΝΑΙ
	
	

	Β9. Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 85% (ΑSΤΜ Ε 313) ή CIE Whiteness μεγαλύτερη από 135 Whiteness Units (ISO 11475) ή μεγαλύτερη από 110 Whiteness Units (ISO 11476).
	ΝΑΙ
	
	

	Β10. Λαμπρότητα: Μεγαλύτερη από 90% (ISO 2470-1) ή μεγαλύτερη από 95% (ISO 2470-2). 
	ΝΑΙ
	
	

	Β11. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min 
(ISO 8791-2).
	ΝΑΙ
	
	

	Β12. Αντοχή στον εφελκυσμό: CD ≥  4,0 kN/m (ISO 1924-2).
Το κριτήριο αυτό θα βαθμολογηθεί. Η τεκμηρίωση θα γίνει με υποχρεωτική παραπομπή σύμφωνα με την παράγραφο ΣΤ5.
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	Β13. Κατεύθυνση ινών: Παράλληλη προς τη μικρότερη διάσταση (EN 644).
	ΝΑΙ
	
	

	Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
	
	
	

	Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο  ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.
	ΝΑΙ
	
	

	Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
	
	
	

	Δ1. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: 
· Η επωνυμία του προϊόντος. 
· Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3). 
· Ο αριθμός των φύλλων. 
· Η μάζα (g/m2).
	ΝΑΙ
	
	

	Δ2. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 
· Η επωνυμία του προϊόντος.
· Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: Α3 29,7 cm x 42,0cm). 
· Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει.
	ΝΑΙ
	
	

	Ε. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
	
	
	

	Ε1. Μακροσκοπικός Έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε ποσοστό 2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο δεσμίδες), την εξακρίβωση της συμφωνίας του παραδοθέντος χαρτιού με τις απαιτήσεις των παραγράφων  Α5, Γ1, Γ2, Δ1 και Δ2.
	ΝΑΙ
	
	

	Ε2. Πρακτική δοκιμασία: Η Επιτροπή Παραλαβής από τα δείγματα του Μακροσκοπικού Ελέγχου (παρ. Ε1) διενεργεί πρακτική δοκιμασία σε φωτοαντιγραφικά και εκτυπωτικά μηχανήματα του φορέα, για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα του χαρτιού για φωτοαντιγραφή και εκτύπωση.
	ΝΑΙ
	
	

	Ε3. Εργαστηριακός Έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνει δείγματα και αντιδείγματα του παραδοθέντος χαρτιού και αποστέλλει τα δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο σε διαπιστευμένο εργαστήριο του φορέα ή του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Εάν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζεται μετά από επικοινωνία με το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). Ο εργαστηριακός έλεγχος έχει σκοπό την εξακρίβωση της συμφωνίας ή μη των ιδιοτήτων του χαρτιού που εξετάζονται εργαστηριακά με τις παρ. Β.1 έως Β.13. Τα αντιδείγματα φυλάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής για το ενδεχόμενο κατ’ έφεσην εξέτασης Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
	ΝΑΙ
	
	

	ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
	
	
	

	ΣΤ1. Οι προμηθευτές, επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να δηλώσουν τα εργοστάσια κατασκευής του χαρτιού και τον τόπο εγκατάστασής τους.
	ΝΑΙ
	
	

	ΣΤ2. Οι προμηθευτές, επί ποινή απόρριψης,  με την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του πιστοποιητικού περιβαλλοντικής διαχείρισης του εργοστασίου παραγωγής του χαρτιού.
	ΝΑΙ
	
	

	ΣΤ3. Η τεκμηρίωση της απαίτησης Α5 πρέπει να γίνει ως εξής:
Α. Για τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήµα της ΕΕ ή άλλα εθνικά οικολογικά σήµατα τύπου I  απαιτείται βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν φέρει το εν λόγω οικολογικό σήμα.
Β. Για τα προϊόντα που φέρουν πιστοποίηση κατά FSC ή PEFC απαιτείται αντίγραφο των πιστοποιητικών FSC ή PEFC, είτε βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν φέρει την κατά FSC ή την κατά PEFC πιστοποίηση.
Γ. Στην περίπτωση εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης (VPA) µε την ΕΕ, απαιτείται βεβαίωση του κατασκευαστή ότι διαθέτει άδεια FLEGT.
	ΝΑΙ
	
	

	ΣΤ4. Η τεκμηρίωση της απαίτησης Α6 πρέπει να γίνει ως εξής:
Α. Για τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήµα της ΕΕ ή άλλα εθνικά οικολογικά σήµατα τύπου I  απαιτείται βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν φέρει το εν λόγω οικολογικό σήμα.
Β. Για τα προϊόντα που δε φέρουν οικολογικό σήμα της περίπτωσης Α, γίνονται δεκτά τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιµών από διαπιστευμένο εργαστήριο.
	ΝΑΙ
	
	

	ΣΤ5. Οι προμηθευτές, επί ποινή απόρριψης, με την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν δελτίο πρόσφατου εργαστηριακού ελέγχου (το πολύ ενός μήνα πριν από την υποβολή της προσφοράς) για  τις παραμέτρους των παραγράφων Β7 και Β12 και για το προσφερόμενο χαρτί του κάθε κατασκευαστή, που δηλώνεται στην παράγραφο ΣΤ1. 
Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται σε διαπιστευμένο εργαστήριο του φορέα ή του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Εάν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. 
	ΝΑΙ
	
	

	ΣΤ6. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο της παρτίδας του παραδοθέντος χαρτιού (παρ. Ε3) θα πρέπει να συγκριθούν οι τιμές των παραμέτρων των παραγράφων Β7 και Β12 με τις αντίστοιχες τιμές του δελτίου εργαστηριακού ελέγχου που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο με την προσφορά (παρ. ΣΤ5). Οι τιμές αυτές δεν θα πρέπει να έχουν απόκλιση μεγαλύτερη του 20%. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση του παραδοθέντος χαρτιού.
	ΝΑΙ
	
	



	ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

	Α/Α
	ΚΡΙΤΗΡΙΑ
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

	1
	Αειφόρος δασική διαχείριση
	Α5
	20

	2
	Περιεκτικότητα σε χλώριο
	Α6
	20

	3
	Χρόνος Παράδοσης
	Α8
	5

	4
	Αντοχή στο χνούδιασμα
	Β7
	25

	5
	Αντοχή στον εφελκυσμό
	Β12
	30

	ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                     
	100



Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης .
Η Βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων αξιολόγησης που στις τεχνικές προδιαγραφές δεν τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις – τιμές, την ελάχιστη βαθμολογία θα λαμβάνει το ελάχιστο ή χείριστο προσφερόμενο χαρακτηριστικό, τη δε μέγιστη βαθμολογία (120) το μέγιστο ή βέλτιστο προσφερόμενο χαρακτηριστικό και αναλογικά τα ενδιάμεσα αυτών. 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου  επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των ομάδων. 
Η τελική βαθμολογία της προσφοράς βάσει των παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της συγκριτικής τιμής προς τη βαθμολογία της προσφοράς.

           Συγκριτική Τιμή                                               
Λ=   ---------------------                                    
      Σταθμισμένη Βαθμολογία      
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